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日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性
检测方法

1 范围

本标准规定了日用陶瓷器耐冰箱至微波炉、烤箱的适应性检测方法。
本标准适用于日用陶瓷器耐冰箱至微波炉、烤箱适应性的测定。

2 原理

通过测量日用陶瓷器在含有水分的条件下,将盛有食物的样品在冰箱冷冻后直接放入微波炉、烤箱

加热,在微波加热过程是否产生电弧,以及两者加热后的损坏情况。

3 仪器设备

3.1 冷冻箱

可控工作区域的温差在±3℃之内,最低温度不高于-8℃。

3.2 亚甲基蓝溶液

浓度:1%。

3.3 盛水容器

2个,容量125mL以上,能放在微波炉的内角上。

3.4 微波炉

输出功率不小于600W。

3.5 烤箱

具有足够的升温速度能保证放入试样后在15min内回升到测试温度,可控工作区域的温差在

±5℃之内,最高温度不低于200℃。

4 试样

每种类型的产品各取3件为测试样品。

5 步骤

5.1 目测样品确定其无损伤、裂纹。

5.2 样品浸入(20±3)℃的水中1h,然后用布擦干。
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