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前　　言

　　本标准非等效采用日本农业标准ＪＡＳＮｏ．１１２（１９９６）《集成材》和日本农业标准 ＭＡＦＦＮｏ．９９０号

公告（２０００年）《地板》。

其中浸渍剥离试验方法和指标参考日本农业标准ＪＡＳＮｏ．１１２（１９９６）《集成材》标准中相应内容，抗

弯载荷的试验方法和指标参考日本农业标准 ＭＡＦＦＮｏ．９９０号公告（２０００年）《地板》的相应内容。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林科院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：天津隆达木业有限公司、广东省宜华木业股份有限公司、太尔化工（上海）有

限公司。

本标准主要起草人：吕斌、唐召群、陈桂松、黄琼涛、李强。

本标准首次发布。
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实 木 集 成 地 板

１　范围

本标准规定了实木集成地板的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮

存的要求。

本标准适用于３．１中所定义的实木集成地板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ１５１０４—１９９４　装饰单板贴面人造板

ＧＢ／Ｔ１５０３６—２００１　实木地板

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００　实木复合地板

ＧＢ１８５８０—２００１　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

实木集成地板　犵犾狌犲犱犾犪犿犻狀犪狋犲犱狋犻犿犫犲狉犳犾狅狅狉犻狀犵

用两块或两块以上实木规格料经平面胶拼而成的企口地板。

４　分类

４．１　按表面有无涂饰分：

ａ）　涂饰实木集成地板；

ｂ）　未涂饰实木集成地板。

４．２　按地板拼装方式分：

ａ）　普通企口实木集成地板；

ｂ）　卡扣企口实木集成地板。

５　技术要求

５．１　分等

根据产品的外观质量分为优等品、一等品和合格品。

５．２　一般要求

５．２．１　实木集成地板两端规格料（不含榫）保留长度不小于５０ｍｍ。

５．２．２　常用树种：柞木、桦木、槭木、水曲柳、山毛榉、枫木等。

５．２．３　同一块地板树种应一致。
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