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前　　言

　　本标准由国家林业局全国木材行业管理办公室提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家林业局全国木材行业管理办公室、中国林业科学研究院木材工业研

究所。

本标准参加起草单位：西北农林科技大学、南京林业大学、中国莆田标准木业有限公司。

本标准主要起草人：孙建、段新芳、赵戈、彭华福、冯德君、刘国珍、徐信武、冯一将、周宇、赵砺、

赵泾峰、常君成、杨庆、周冠武、李家宁、阎丽。
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废弃木材循环利用规范

１　范围

本标准规定了废弃木材循环利用的基本原则。

本标准适用于废旧物资回收、木材加工和利用的管理与生产部门。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５３　针叶树锯材

ＧＢ３０９５　环境空气质量标准

ＧＢ３０９６　声环境质量标准

ＧＢ３８３８　地表水环境质量标准

ＧＢ／Ｔ４８１７　阔叶树锯材

ＧＢ／Ｔ４８９７（所有部分）　刨花板

ＧＢ／Ｔ５８４９　细木工板

ＧＢ／Ｔ７９０９　造纸木片

ＧＢ８９７８　污水综合排放标准

ＧＢ９０７８　工业炉窑大气污染物排放标准

ＧＢ／Ｔ１１７１８　中密度纤维板

ＧＢ／Ｔ１２６２６（所有部分）　硬质纤维板

ＧＢ／Ｔ１２８０１　生产过程安全卫生要求总则

ＧＢ１６２９７　大气污染物综合排放标准

ＪＣ／Ｔ４１１　水泥木屑板

ＬＹ／Ｔ１２０５　薄型硬质纤维板

ＬＹ／Ｔ１５８０　定向刨花板

ＬＹ／Ｔ１５９８　石膏刨花板

ＬＹ／Ｔ１６１１　地板基材用纤维板

ＬＹ／Ｔ１６１３　挤压木塑复合板材

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

废弃木材　狑犪狊狋犲狑狅狅犱

在木材和木材产品生产的全过程中产生的剩余物以及在生产和生活过程中废弃的木材、木材产品

和人造板等。如枝桠、根材、板皮、木屑、刨花、木片、废旧木质家具、废弃纤维板等。

３．２

再利用　狉犲狌狊犲

对回收的废弃木材在不改变功能的情况下，经适当的物理或机械加工处理后进行的再次使用。如

建筑物废弃的梁、檩条中可用部分直接加工成家具部件，废弃的大块胶合板裁切为小块的继续使用。

１

犔犢／犜１８２２—２００９




