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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８０８９—１９８７《天然生胶　烟胶片》和ＧＢ／Ｔ８０９０—１９８７《天然生胶　白绉胶片和

浅色绉胶片》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８０８９—１９８７和ＧＢ／Ｔ８０９０—１９８７相比主要差异如下：

———增加了第２章规范性引用文件；

———增加了第３章术语和定义，将ＧＢ／Ｔ８０８９—１９８７和ＧＢ／Ｔ８０９０—１９８７中的附录Ａ作为该章

的内容；

———增加了胶包内在质量要求及相应的试验方法；

———增加了等外级烟胶片；

———增加了切包抽样及检验方法；

———增加了一、二级烟胶片和白绉胶片及浅色绉胶片的拉维邦色泽指标及相应的检验方法；

———增加了对包装材料的要求；

———增加了对每包涂包固体物限量的要求。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ８）

归口。

本标准负责起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本标准参加起草单位：中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局、中华人民共和国黄埔出入境检验检

疫局、上海轮胎橡胶集团股份有限公司双钱载重轮胎公司。

本标准主要起草人：陈成海、潘延弟、邹思红、黄茂芳、李爱发、刘海波、李继业。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８０８９—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ８０９０—１９８７。

Ⅰ

犌犅／犜８０８９—２００７



天然生胶　烟胶片、白绉胶片和

浅色绉胶片

１　范围

本标准规定了天然生胶中烟胶片、白绉胶片和浅色绉胶片的术语和定义、要求、试验方法、检验规则

以及包装、标志和贮存、运输。

本标准适用于天然胶乳经加酸凝固、压片、烟熏干燥而制成的烟胶片。

本标准适用于天然胶乳的新鲜凝块，经控制生产过程而制成的表面起绉、厚度应与实物标准样本的

厚度大致相同的白绉胶片和浅色绉胶片。

本标准不适用于全部或部分胶清制成的胶片。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ３５１０　未硫化胶　塑性的测定　快速塑性计法（ＧＢ／Ｔ３５１０—２００６，ＩＳＯ２００７：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３５１７　天然生胶　塑性保持率（ＰＲＩ）的测定（ＧＢ／Ｔ３５１７—２００２，ＩＳＯ２９３０：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４９８　橡胶　灰分的测定（ＧＢ／Ｔ４４９８—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ２４７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ８０８６　天然生胶　杂质含量测定法（ＧＢ／Ｔ８０８６—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ２４９：１９７４）

ＧＢ／Ｔ８０８８　天然生胶和天然胶乳　氮含量的测定（ＧＢ／Ｔ８０８８—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ１６５６：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１４７９６　天然生胶　颜色指数测定法（ＧＢ／Ｔ１４７９６—１９９３，ｅｑｖＩＳＯ４６６０：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１５３４０　天然、合成生胶取样及制样方法（ＧＢ／Ｔ１５３４０—１９９４，ｉｄｔＩＳＯ１７９５：１９９２）

ＩＳＯ２４８：２００５　生橡胶　挥发分含量的测定

３　术语和定义

本标准采用附录Ａ中规定的术语和定义。

４　要求

４．１　外观要求

４．１．１　烟胶片

４．１．１．１　一级烟胶片（犖狅．１犚犛犛）

胶片应干燥、清洁、强韧、坚实，且应无缺陷、树脂状物质（胶锈）、火泡、砂砾、污秽和任何其他外来物

质。但允许有实物标准样本所示程度的轻微分散的屑点和分散的针头大小的小气泡。

每个胶包在包装时应无霉，交货时允许在包皮上或者在包皮与胶包表面连接处有极轻微的干霉痕

迹，但未透入到胶包内部。拉维邦色泽应小于或等于６．０。

不应有氧化斑点或条痕、胶块、分级剪下的不合格的碎胶、撇泡胶、弱胶、过热胶、烟熏过度胶、夹生

胶、返生胶、无花纹不透明和烧焦胶片及其他杂质。
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