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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T16553—2010《珠宝玉石 鉴定》。
本标准与GB/T16553—2010相比,主要内容变化如下:
———修改了标准的适用范围(见第1章)。
———增加了对GB/T16552中术语和定义的引用,删除了“特殊光学效应”“热处理”“扩散处理”等

重复的术语和定义;删除了“颜色”“浸无色油”“浸蜡”的术语和定义;修改了“荧光”“磷光”的术

语和定义;增加了“包裹体”的术语和定义。(见第3章)
———将常规鉴定方法与特殊鉴定方法合并为鉴定方法;将鉴定方法中的“紫外荧光”改为“荧光观

察”;将鉴定方法中的“吸收光谱”并入“紫外可见光谱分析”。(见4.1)
———修改了红外光谱分析、激光拉曼光谱分析等鉴定方法的方法原理及适用范围;将红外光谱分

析、紫外可见光谱分析、激光拉曼光谱分析等鉴定方法中的操作步骤,改为在珠宝玉石鉴定中

的应用;增加了发光光谱分析。(见4.1)
———鉴定项目中将“紫外荧光”改为“荧光观察”,删除吸收光谱,增加红外光谱、紫外可见光谱、拉曼

光谱等项目;修改了鉴定项目的选择原则。(见4.2)
———增加了各珠宝玉石品种的红外光谱鉴定特征。(见第5章)
———增加了蓝方石、闪锌矿、巴林石、昌化石、海螺珠、猛犸象牙等品种和亚种的鉴定特征;删除了合

成绿松石的鉴定特征。(见第5章)
———增加和修改了钻石、祖母绿、尖晶石、绿松石、苏纪石、琥珀等主要珠宝玉石品种的优化处理类

型及鉴定特征;规范了各珠宝玉石品种材料性质及染色、充填、覆膜等处理方法鉴定特征的描

述。(见第5章)
———参照GB/T16552珠宝玉石名称标准的修订内容进行了相应的增删修订。
本标准由国土资源部提出。
本标准由全国珠宝玉石标准化技术委员会(SAC/TC298)归口。
本标准起草单位:国家珠宝玉石质量监督检验中心。
本标准主要起草人:张蓓莉、李景芝、沈美冬、柯捷、张钧、苏隽、李海波、张天阳、宋中华、马扬威、

暴伟。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T16553—1996、GB/T16553—2003、GB/T16553—2010。
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珠宝玉石 鉴定

1 范围

本标准规定了珠宝玉石的术语和定义、鉴定方法和项目选择及鉴定特征。
本标准适用于珠宝玉石鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16552 珠宝玉石 名称

3 术语和定义

GB/T16552界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
晶体 crystal
具有格子构造的固体,其内部质点在空间作有规律的周期性重复排列。

3.2 
晶质体 crystalline
结晶质的固体(晶体)。

3.3 
晶质集合体 crystallineaggregate
由无数个结晶个体组成的块体。
注:晶质集合体包括显晶质集合体和隐晶质集合体。

3.4 
非晶质体 non-crystalline
组成物质的内部质点在空间上呈不规则排列,不具格子构造的固体物质。

3.5 
晶系 crystalsystem
反映晶体对称特点的晶体分类,按对称程度分为七个晶系:等轴晶系、六方晶系、四方晶系、三方晶

系、斜方晶系、单斜晶系、三斜晶系。

3.6 
晶体习性 crystalhabit
某种矿物在一定的外界条件下,趋向于结晶成某一种形态的特性。

3.7 
双晶 crystaltwinning
两个或两个以上的同种晶体按一定的对称规律形成的规则连生。
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