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前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：北京电光源研究所、北京松下照明光源有限公司、国家电光源质量监督检验中心

（北京）、国家电光源质量监督检验中心（上海）。
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荧光灯含汞量的测定方法

１　范围

本标准规定了定量分析荧光灯中含汞量的测定程序。

本标准适用于所有荧光灯。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ１８５９７　危险废物贮存污染控制标准

ＧＢ８９７８　污水综合排放标准

３　术语和定义

本标准采用下述定义。

３．１　

汞　犿犲狉犮狌狉狔

汞是银白色易流动的金属，最大特点是在室温下成很重的液体，凝固点－３８．８７ ℃，沸点

３５８．５８℃，相对密度１３．５９３９。化学符号 Ｈｇ，原子序数８０，原子量２００．５９，属周期系ⅡＢ族。

３．２

汞齐　犪犿犪犾犵犪犿

汞齐是汞与一种或几种其他金属所形成的合金，汞有一种独特的性质，它可以溶解于多种金属（如

金、银、钾、钠、锌等），溶解以后便组成了汞和这些金属的合金。

３．３

原子吸收光谱法　犪狋狅犿犻犮犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔，犃犃犛

原子吸收光谱法，又名原子吸收分光光度法，它是基于从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光，

通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收，由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待

测元素含量的方法。

３．４

冷蒸气原子吸收光谱法　犮狅犾犱狏犪狆狅狌狉犪狋狅犿犻犮犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔，犆犞犃犃犛

将欲分析试样中的汞离子还原成自由原子，通过测量该蒸气相中的基态原子对特征电磁辐射的吸

收，以确定汞元素含量的方法。

３．５

电感耦合等离子体原子发射光谱法　犻狀犱狌犮狋犻狏犲犾狔犮狅狌狆犾犲犱狆犾犪狊犿犪犪狋狅犿犻犮犲犿犻狊狊犻狅狀狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔，犐犆犘

犃犈犛／犗犈犛

利用高频等离子体使试样原子化或者离子化，通过测量激发原子或离子的能量对应的波长来确定

试样中存在的元素。
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