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前  言
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玻 镁 平 板

1 范围

本标准规定了玻镁平板的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和

贮存。
本标准适用于玻镁平板,主要用于室内非承重内隔墙和吊顶,以及各类装饰板的基材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T100 开槽沉头木螺钉

GB/T1043.1 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验

GB/T5464 建筑材料不燃性试验方法

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T7019 纤维水泥制品试验方法

GB/T8077—2012 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T9775 纸面石膏板

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

HG/T2680—2009 工业硫酸镁

JC/T449—2008 镁质胶凝材料用原材料

JC561.2 增强用玻璃纤维网布 第2部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布

JC646 玻镁风管

JGJ63 混凝土用水标准

WB/T1023 菱镁胶凝材料改性剂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
玻镁平板 glassfiberandmagnesiumcementboard
由轻烧氧化镁(MgO)、氯化镁(MgCl2)或硫酸镁(MgSO4)、水(H2O)和改性剂合理配制构成的四

元体系,用玻纤网布或其他材料增强,以轻质材料为填料,经强制性搅拌、机械辊压而制成的平板。

3.2 
可浸出氯离子 leachablechlorideion
经浸出试验后,可溶解在浸出液中的氯离子。
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