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再 生 沥 青 混 凝 土

1 范围

本标准规定了道路沥青路面用再生沥青混凝土的术语和定义、分类和应用范围、材料要求及试验方

法、再生混凝土要求及试验方法、检验规则和运输。
本标准适用于国内各等级公路和城市道路沥青路面用沥青混凝土旧料的热拌再生利用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

JTGF40—2004 公路沥青路面施工技术规范

JTJ052—2000 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

SH/T0654—1998 石油沥青运动粘度测定法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
回收沥青路面材料 reclaimedasphaltpavement(RAP)
采用铣刨、开挖等方式获得的旧沥青路面材料。

3.2
沥青混合料 asphaltmixtures
由矿质集料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。

3.3
沥青混凝土 asphaltconcrete
用沥青作粘结材料,与矿质集料和矿粉按一定比例经加热、拌合、压实而成的产品。

3.4
再生沥青混凝土 recyclingasphaltconcrete
用沥青作结合料,与RAP、再生剂、新添加的矿质集料与矿粉按一定比例配制,经加热、拌和和压实

而成的产品。

3.5
普通再生沥青混凝土 generalrecyclingasphaltconcrete
沥青路面再生时掺入的新沥青为普通道路石油沥青的再生沥青混凝土。

3.6
改性再生沥青混凝土 modifiedrecyclingasphaltconcrete
沥青路面再生时掺入的新沥青为改性沥青的再生沥青混凝土。

3.7
厂拌热再生 centralplanthotrecycling
将回收沥青路面材料(RAP)运至沥青拌和厂(场、站),经破碎、筛分后以一定的比例与新集料、新

沥青、再生剂等热拌而制成沥青混凝土的过程。
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