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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T5243—2006《硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存》。本标准与GB/T5243—2006

相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———删除了适用范围中的“烧结态”(见2006年版的第1章);
———修改了标志的要求(见3.2,2006年版的3.2);
———包装容器材质修改为“制品包装容器材质可采用纸质、塑料、木质、铁桶及其他易回收环保材

质”(见4.1,2006年版的4.1);
———明确了包装方式,增加了包装过程要求(见4.2,2006年版的4.2);
———明确了包装填充材料的类型(见4.3,2006年版的4.3)。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:自贡硬质合金有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、深圳市注成科技股份

有限公司、株洲硬质合金集团有限公司。
本标准主要起草人:李思远、李娟、薛林、邹建平、张越、刘铁梅。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5243—1985、GB/T5243—2006。
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硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

1 范围

本标准规定了硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存等要求。
本标准适用于硬质合金制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

3 标志

3.1 标志的分类

标志包括标牌、标签、合格证、质量证明书。标牌、标签属于产品外标志,附于包装容器的外表面。
合格证、质量证明书属于产品内标志,置于包装容器内。

标签根据附着包装容器的不同,分为外标签和内标签。外标签贴(挂)在包装箱(桶)外表面上,内标

签贴在包装盒(袋)外表面上。

3.2 标志的要求

3.2.1 每盒(袋)制品外表面应贴有内标签;每批制品应内放合格证、质量证明书或检验报告,需方需要

时,可在每箱(桶)制品内放质量证明书或检验报告,包装箱(桶)外表面应贴(或挂)有标牌、外标签。

  注1:标签与合格证两者可合一。

  注2:需方在合同中注明不需要时,可不提供质量证明书或检验报告。

3.2.2 制品上印记特定字符、图形(商标、防伪标志、牌号、规格等)时,应符合以下要求:

a) 印记应清晰可辨,字符、数字、字母等高度不宜低于2.0mm,商标、防伪标志等图案高度不宜低

于3.0mm;

b) 对标志有特殊要求的,按需方要求印记。

3.2.3 标牌上应醒目标识防潮、防震、易碎等标志。标牌的格式、颜色、大小、形状应符合GB/T191的

规定。

3.2.4 标签的格式、颜色、大小、形状由供方确定。标签上注明:

a) 供方名称及地址;

b) 商标;

c) 制品名称;

d) 牌号;

e) 批号;

f) 型号;

g) 净重(或数量);
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