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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由公安部装备财务局提出。
本文件由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC561)归口。
本文件起草单位:公安部装备财务局、公安部第一研究所、北京模度空间服装工作室、国家军需产品

质量监督检测中心、公安部特种警用装备质量监督检验中心、北京服装学院、际华三五零二职业装有限

公司、江苏卡思迪莱服饰有限公司、吉林省荣发服装服饰有限公司、山东盛世隆服饰有限公司、江苏阳光

集团有限公司、辛集市亿隆服饰有限公司。
本文件主要起草人:孙莉莉、旃广宇、尤会龙、于开林、孙长林、徐丽艳、郭瑞良、顾远渊、杨彦霞、

黄领峰、邹德富、孙京哲、莫志红、吕辰。
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警服 女礼服

1 范围

本文件规定了警服女礼服的要求、试验方法、检验规则与包装、运输及贮存。
本文件适用于警服女礼服的生产、检验和订购等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2910 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3819 纺织品 织物折痕回复性的测定 回复角法

GB/T3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T4668 机织物密度的测定

GB/T4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法

GB/T5711 纺织品 色牢度试验  耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T6152—1997纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T6529纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T6836 缝纫线

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T8631 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定

GB/T12703.2—2021 纺织品 静电性能试验方法 第2部分:手动摩擦法
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