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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４６２９．３—１９９３《裘皮　滩二毛皮、滩羔皮》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４６２９．３—１９９３相比，主要变化如下：

———将标准名称修改为“滩二毛皮、滩羔皮”；

———将“术语”中的通用术语取消，保留专有术语；

———取消“要求”中的“加工要求”、“等级比差”；

———修改了“检验规则”；

———简化了“包装、运输、贮存”要求。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５２）归口。

本标准起草单位：银杉皮草有限公司。

本标准主要起草人：陆荣坤、李雪海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４６２９．３—１９９３。

Ⅰ

犌犅／犜１４６２９．３—２００８



滩二毛皮、滩羔皮

１　范围

本标准规定了滩二毛皮、滩羔皮的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及包装、运输、贮存。

本标准适用于经宰杀后未经处理、或仅经过简单干燥、或经过盐腌、或经过适当保藏处理的生滩二

毛皮、生滩羔皮。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１　

　　滩二毛皮

滩羊羔没经剪毛，出生后一个月左右屠宰取皮，毛长度大于等于７ｃｍ。

２．２　

　　滩羔皮

毛长度未达到滩二毛皮标准的皮。

２．３　

　　毛绺

毛纤维自然形成下粗上细的毛穗。

２．４　

　　花弯

毛纤维自然形成有规则的波浪形弯曲。

２．５　

　　毛花松散

花弯扣得不紧，弯曲少，不均匀。

３　要求

３．１　毛色

滩二毛皮、滩羔皮应为纯白色或纯黑色，允许头颈部有异色毛。

３．２　滩二毛皮

滩二毛皮的分级要求见表１。

表１　滩二毛皮分级

等级 毛绺长度／ｃｍ 毛绺花弯／个 感　官　要　求 面积／ｃｍ２
伤残占全张

面积比／％

一级 ７～８ ≥６
皮形完整，板质优良，毛被光亮、柔

和、滋润
≥２４００ ≤１

二级 ７～８

≥６ 皮形完整，板质良好，毛被欠光润 ≥２０００ ≤２

≥６ 皮形完整，板质略薄，毛被光润 ≥２０００ ≤２

４～５
皮形完整，板质良好，毛被光亮、柔

和、滋润
≥２０００ ≤２
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