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预拌砂浆术语

1 范围

本标准规定了预拌砂浆的常用术语、定义或说明。
本标准适用于预拌砂浆的生产、贸易、科研、教学、检测、设计、施工、管理及其相关领域。

2 基本术语

2.1
预拌砂浆 ready-mixedmortar
专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。

2.1.1
湿拌砂浆 wet-mixedmortar
由专业生产厂生产,采用经筛分处理的干燥骨料、胶凝材料、填料、掺合料、外加剂、水以及按性能确

定的其他成分,按照预先确定的比例和加工工艺经计量、拌制后,用搅拌车送至施工现场,并在规定时间

内使用的拌合物。

2.1.2
干混砂浆 dry-mixedmortar
由专业生产厂生产,采用经筛分处理的干燥骨料、胶凝材料、填料、掺合料、外加剂以及按性能确定

的其他成分,按照规定配比加工制成的一种混合物。分袋装砂浆和散装砂浆。

2.2
普通砂浆 ordinarymortar
满足砌筑、抹灰、地面等工程使用的一般要求,不具有特殊性能的预拌砂浆。

2.3
聚合物砂浆 polymermortar
以聚合物或聚合物和无机胶凝材料、添加剂、矿物骨料、填料组成的预拌砂浆。包括聚合物乳液砂

浆、聚合物水泥砂浆、反应型树脂砂浆等。

2.4
新拌砂浆 freshmortar
加水和/或配套组分充分混合后,在可操作时间范围内使用的砂浆。

2.5
硬化砂浆 hardenedmortar
经搅拌成型后具有一定强度或其他力学性能的砂浆。

3 产品术语

3.1
砌筑砂浆 masonrymortar
将砖、石、砌块等块材砌筑成为砌体的预拌砂浆。
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