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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国植物检疫标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家林业局森林病虫害防治总站、安徽省林业有害植物防治检疫局、浙江省

林业有害植物防治检疫局。

本标准主要起草人：胡学兵、李娟、石进、赵宇翔、吾中良、曲年华。
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松材线虫病疫木处理技术规范

１　范围

本标准规定了松材线虫病疫木除害处理的方法和技术。

本标准适用于松材线虫病疫木检疫除害处理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４３４　溴甲烷原药

ＧＢ５４５２　５６％磷化铝片剂

ＧＢ／Ｔ４８９７（所有部分）　刨花板

ＧＢ／Ｔ７９０９　造纸木片

ＧＢ／Ｔ９８４６（所有部分）　胶合板

ＧＢ／Ｔ１１７１８　中密度纤维板

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

松材线虫　犅狌狉狊犪狆犺犲犾犲狀犮犺狌狊狓狔犾狅狆犺犻犾狌狊（犛狋犲犻狀犲狉犲狋犅狌犺狉犲狉）犖犻犮犽犾犲

一种无脊椎动物，属线虫门（Ｎｅｍａｔａ）、侧尾腺口纲（Ｓｅｃｅｒｎｅｎｔｅａ）、滑刃目（Ａｐｈｅｌｅｎｃｈｉｄａ）、滑刃总

科（Ａｐｈｅｌｅｎｃｈｏｉｄｏｉｄｅａ）、滑刃科（Ａｐｈｅｌｅｎｃｈｏｉｄｉｄａｅ）、伞滑刃亚科（Ｂｕｒｓａｐｈｅｌｅｎｃｈｉｎａｅ）、伞滑刃属（犅狌狉

狊犪狆犺犲犾犲狀犮犺狌狊）。

３．２

松材线虫病　狆犻狀犲狑犻犾狋犱犻狊犲犪狊犲犮犪狌狊犲犱犫狔狆犻狀犲狑狅狅犱狀犲犿犪狋狅犱犲

由松材线虫寄生在松树体内引起松树迅速死亡的一种毁灭性林木病害。又称松树萎蔫病、松材线

虫萎蔫病、松树枯萎病。

３．３

松褐天牛　犕狅狀狅犮犺犪犿狌狊犪犾狋犲狉犿犪狋狌狊犎狅狆犲

松树的一种蛀干害虫，为我国松材线虫病的主要传播媒介昆虫。又名松墨天牛、松天牛。

３．４

疫木　狑狅狅犱犻狀犳犲犮狋犲犱犫狔狆犻狀犲狑狅狅犱狀犲犿犪狋狅犱犲

感染松材线虫的松木及其制品（含松木包装材料、带松木电缆盘等）。

３．５

除害处理　狆犺狔狋狅狊犪狀犻狋犪狉狔狋狉犲犪狋犿犲狀狋

为杀灭、去除有害生物，或使其丧失繁育能力而采用的官方认可的措施。本标准指的是杀灭疫木中

松材线虫及其传播媒介昆虫。
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