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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２００４２《质子交换膜燃料电池》分为以下几部分：

１）　质子交换膜燃料电池　术语（ＧＢ／Ｔ２００４２．１—２００５）；

２）　质子交换膜燃料电池　电池堆通用技术条件（ＧＢ／Ｔ２００４２．２—２００８）。

本部分是ＧＢ／Ｔ２００４２的第２部分。

本部分在制定过程中参考了国际电工委员会标准ＩＥＣ６２２８２２：２００４《燃料电池技术　第２部分　

燃料电池模块》，吸取了其中有关质子交换膜燃料电池堆的主要内容。

本部分的附录Ａ是资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国燃料电池标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４２）归口。

本部分由大连新源动力股份有限公司负责起草。

本部分参加起草单位：中国科学院大连化学物理研究所、机械工业北京电工技术经济研究所和上海

神力科技有限公司等。

本部分主要起草人：侯中军、侯明、杨启明、董辉、陈妙农、邱立东等。
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引　　言

　　《质子交换膜燃料电池　电池堆通用技术条件》是国家“十五”重大科技专项的重要技术标准研究项

目《新能源和可再生能源关键技术标准研究———质子交换膜燃料电池、太阳热水系统、并网型光伏发电

及风力发电机组》研究制定的、结合我国“８６３”计划燃料电池电动汽车重大项目质子交换膜燃料电池技

术的系列国家标准之一。本部分规定了质子交换膜燃料电池堆（包括直接醇类燃料电池堆）的安全、性

能的基本要求，型式检验、例行检验的项目、试验方法以及标志与说明文件等方面的要求，适用于质子交

换膜燃料电池堆（包括直接醇类燃料电池堆）。

燃料电池不仅适合建设为固定式电站来提供社区和家庭用电力源，更重要的在于车载燃料电池可

以为电动汽车提供动力源以及微型燃料电池使用于各种通讯设备、笔记本电脑和掌上电脑等。而燃料

电池技术正在从这些方面的研究和开发向产业化转变，燃料电池在固定电站、运输电源和便携式电源等

方面的商业化即将来临。与燃料电池相关的一些技术也将在未来５～１０年内实现商业化，一些新技术、

新材料和新组件也将会在市场国际化的基础上快速发展，可以预见燃料电池技术将会持续而高速地

发展。

我国“九五”、“十五”期间都把质子交换膜燃料电池（ＰＥＭＦＣ）及其相关技术作为重大项目列入国家

科技攻关包括“８６３”燃料电池汽车重大项目计划，并已取得阶段性成果。目前我国在ＰＥＭＦＣ技术方面

以高校和科研院所为技术支撑，以几家主要的高新技术企业为龙头，已形成了大连、上海、北京和武汉等

主要的研发基地。他们当中有的已取得拥有自主知识产权专利技术，正在积极推进我国燃料电池技术

的产业化和商业化。

早期制定标准对于推动这项具有无限发展潜力的新技术———燃料电池的产业化和商业化是非常重

要的。国际电工委员会（ＩＥＣ）成立了ＩＥＣ／ＴＣ１０５来负责燃料电池专业的标准工作，近年来活动非常频

繁，目前已发布了第一份燃料电池国际标准ＩＥＣ６２２８２２：２００４《燃料电池技术　模块》和ＩＥＣ６２２８２１：

２００５《燃料电池技术　术语》。我国在开展燃料电池技术科技攻关和跟踪国际标准的同时，根据我国实

际安排了相关关键技术标准的研究制定，旨在体现标准早期介入科技成果产业化，与国际接轨的理念。

目前已完成的标准项目有：

（１）质子交换膜燃料电池　术语（ＧＢ／Ｔ２００４２．１—２００５）；

（２）质子交换膜燃料电池　电池堆通用技术条件（ＧＢ／Ｔ２００４２．２—２００８）；

（３）便携式质子交换膜燃料电池发电系统（ＧＢ／Ｚ２１７４２—２００８）；

（４）固定式质子交换膜燃料电池发电系统（独立型）性能试验方法（ＧＢ／Ｚ２１７４３—２００８）。
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质子交换膜燃料电池

电池堆通用技术条件

１　范围

ＧＢ／Ｔ２００４２本部分规定了质子交换膜燃料电池堆（包括直接醇类燃料电池堆）的安全、性能的基

本要求，型式检验、例行检验的项目、试验方法以及标志与说明文件等方面的要求。

本部分适用于质子交换膜燃料电池堆（包括直接醇类燃料电池堆）（以下简称“燃料电池堆”）。

本部分仅涉及会对人体和燃料电池外部环境造成危害的情形，而对燃料电池堆内部损伤的防护，只

要不影响燃料电池堆外的安全，本部分不作规定。

本部分不包括燃料和氧化剂的储存装置以及燃料和氧化剂输送过程与输送装置。

如果有更好的材料或新的结构，又能通过本部分规定的检验并满足相关要求，也可以认为是符合本

部分的。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５５　电工电子产品环境试验　第二部分：环境测试　试验Ｅｈ：锤击试验（ＧＢ／Ｔ２４２３．５５—

２００６，ＩＥＣ６００６８２７５：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶和热塑性橡胶　热空气加速老化及耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ

１８８：１９９８）

ＧＢ３８３６（所有部分）　爆炸性气体环境用电气设备（对应ＩＥＣ６００７９（所有部分））

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４９４３　信息技术设备的安全（ＧＢ４９４３—２００１，ＩＥＣ６０９５０１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０９５．８　电子设备用机电元件　基本试验规程及测量方法　第８部分：连接器、接触件及引

出端的机械试验（ＧＢ／Ｔ５０９５．８—１９９７ＩＥＣ６０５１２８：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９　电工电子产品着火危险试验（对应ＩＥＣ６０６９５）

ＧＢ／Ｔ５５６３　橡胶和塑料软管及软管组合件　静液压试验方法（ＧＢ／Ｔ５５６３—２００６，ＩＳＯ１４０２：

１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７８２６　系统可靠性分析技术　失效模式及效应分析（ＦＭＥＡ）程序（ＧＢ／Ｔ７８２６—１９８７，

ｉｄｔＩＥＣ６０８１２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ７８２９　故障树分析程序（ＧＢ／Ｔ７８２９—１９８７，ｎｅｑＩＥＣ６００５６）

ＧＢ／Ｔ１５３２９．１　橡胶软管及软管组合件　织物增强液压型　第１部分：油基流体用（ＧＢ／Ｔ１５３２９．１—

２００３，ＩＳＯ４０７９１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８２９０（所有部分）　无焊连接（ｉｄｔＩＥＣ６０３５２所有部分）

ＧＢ／Ｔ２００４２．１　质子交换膜燃料电池　术语

ＩＥＣ６１５０８（所有部分）　电工电子可编程序的电子安全相关系统　功能安全
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