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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国原产地域产品标准化工作组提出并归口。

本标准起草单位：遂昌县质量技术监督协会、遂昌县竹炭竹醋液协会、遂昌县文照竹炭有限公司、遂

昌县竹炭厂、遂昌碧岩竹炭有限公司。

本标准主要起草人：雷先土、翁益明、汪东伟、王伟龙、涂志龙。
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地理标志产品　遂昌竹炭

１　范围

本标准规定了遂昌竹炭的术语定义、地理标志产品保护范围分类和标记、要求、试验方法、检验规则

及标志、标签、包装、贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的遂昌

竹炭。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２４９６．１　木质活性炭试验方法　表观密度的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．７　木质活性炭试验方法　ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．１３　木质活性炭试验方法　未炭化物的测定

ＧＢ／Ｔ１７６６４　木炭和木炭试验方法

国家质量监督检验检疫总局令［２００５］第７５号《定量包装商品计量监督管理办法》

３　术语定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

遂昌竹炭　犛狌犻犮犺犪狀犵犫犪犿犫狅狅犮犺犪狉犮狅犪犾

在划定的地理标志产品保护范围内，以毛竹（犘犺狔犾犾狅狊狋犪犮犺狔狊犺犲狋犲狉狅犮狔犮犾犪ｃｖ．狆狌犫犲狊犮犲狀狊）及其加工剩

余物为原料，经炭化获得的固体产物。

３．２

筒炭　狋狌犫犲犫犪犿犫狅狅犮犺犪狉犮狅犪犾

筒状的竹炭。

３．３

片炭　狊犾犻犮犲犫犪犿犫狅狅犮犺犪狉犮狅犪犾

片状的竹炭。

３．４

颗粒炭　犵狉犪狀狌犾犲犫犪犿犫狅狅犮犺犪狉犮狅犪犾

颗粒状的竹炭。

３．５

粉炭　狆狅狑犱犲狉犫犪犿犫狅狅犮犺犪狉犮狅犪犾

粉末状的竹炭。

４　地理标志产品保护范围

限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，即浙江省遂
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