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前　　言

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录 Ｇ、附录 Ｈ 与附录Ｉ均为资料性

附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由中国煤炭工业协会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院抚顺分院、煤炭科学研究总院重庆研究院。

本标准主要起草人：姜文忠、秦玉金、邹银辉、董全、薛军峰、吴琼、张庆华、张淑同。
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煤层瓦斯含量井下直接测定方法

１　范围

本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方

法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。

本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００８，ＩＳＯ１１７２２：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ４７４　煤样的制备方法（ＧＢ４７４—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７１５　煤质及煤分析有关术语（ＧＢ／Ｔ３７１５—２００７，ＩＳＯ１２１３２：１９９２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１３６１０　天然气的组成分析　气相色谱法

ＧＢ／Ｔ１５６６３．８　煤矿科技术语　第８部分：煤矿安全

ＡＱ１０２６　煤矿瓦斯抽采基本指标

ＭＴ／Ｔ７５２　煤的甲烷吸附量测定方法（高压容量法）

３　术语及定义

ＧＢ／Ｔ１５６６３．８中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

残存瓦斯量　狉犲狊犻犱狌犪犾犵犪狊犮狅狀狋犲狀狋犻狀犮狅犪犾狊犲犪犿

在常压状态下，煤样解吸后残留在煤样中的瓦斯量。

３．２

损失瓦斯量　犾狅狊犻狀犵犵犪狊犮狅狀狋犲狀狋犻狀犮狅犪犾狊犲犪犿

煤样从暴露到开始测定解吸量期间所遗失的瓦斯量。

３．３

粉碎前脱气量　狀犲犵犪狋犻狏犲狆狉犲狊狊狌狉犲犱犲狊狅狉狆狋犻狅狀犵犪狊犮狅狀狋犲狀狋犫犲犳狅狉犲犮狅犿犿犻狀狌狋犻狅狀

在负压状态下，煤样在粉碎前所解吸的瓦斯量。

３．４

粉碎后脱气量　狀犲犵犪狋犻狏犲狆狉犲狊狊狌狉犲犱犲狊狅狉狆狋犻狅狀犵犪狊犮狅狀狋犲狀狋犱狌狉犻狀犵犮狅犿犿犻狀狌狋犻狅狀

在负压状态下，煤样在球磨机中粉碎到８０％以上的煤样粒度小于０．２５ｍｍ时所解吸的瓦斯量。

３．５

粉碎前自然解吸瓦斯量　狀犪狋狌狉犪犾犱犲狊狅狉狆狋犻狅狀犵犪狊犮狅狀狋犲狀狋犫犲犳狅狉犲犮狅犿犿犻狀狌狋犻狅狀

在常压状态下，煤样井下解吸后运送到实验室粉碎前所解吸的瓦斯量。

３．６

粉碎后自然解吸瓦斯量　狀犪狋狌狉犪犾犱犲狊狅狉狆狋犻狅狀犵犪狊犮狅狀狋犲狀狋犱狌狉犻狀犵犮狅犿犿犻狀狌狋犻狅狀

在常压状态下，煤样在粉碎机中粉碎到９５％以上煤样粒度小于０．２５ｍｍ时所解吸的瓦斯量。
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