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前  言
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改性木材生产技术规范

1 范围

本标准规定了改性木材生产的一般要求及塑合木、浸渍木与胶压木、乙酰化木材、炭化木、压缩木、
弯曲木、染色木生产的具体要求。

本标准适用于改性木材的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T144 原木检验

GB150 压力容器(所有部分)

GB/T153 针叶树锯材

GB/T1927 木材物理力学试材采集方法

GB/T1928 木材物理力学试验方法总则

GB/T1929 木材物理力学试材锯解及试样截取方法

GB/T1932 木材干缩性测定方法

GB/T1934.2 木材湿胀性测定方法

GB3095 环境空气质量标准

GB3838 地表水环境质量标准

GB/T4817 阔叶树锯材

GB/T4822 锯材检验

GB/T6491 锯材干燥质量

GB8978 污水综合排放标准

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T14019 木材防腐术语

GB/T31747 炭化木

SB/T10383 商用木材及其制品标志

放射性同位素与射线装置安全和防护条例 中华人民共和国国务院令 第449号

危险化学品安全管理条例 中华人民共和国国务院令 第344号

固定式压力容器安全技术监察规程(TSGR0004—2009)

3 术语和定义

GB/T14019和GB/T31747界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

改性木材 modifiedwood
为提高木材使用性能而进行处理的木材。
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