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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)和国家绿色产品评价标准化总体组归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、中国标准化研究院、中国建筑材料联合会、
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绿色产品评价 人造板和木质地板

1 范围

本标准规定了人造板和木质地板绿色产品评价的术语和定义、评价要求、检验方法和评价方法。
本标准适用于室内用人造板和木质地板绿色产品评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18259—2009 人造板及其表面装饰术语

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T19001 质量管理体系 要求

GB/T23899 实木复合地板生产综合能耗

GB/T23999 室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T28951 中国森林认证 森林经营

GB/T28952 中国森林认证 产销监管链

GB/T29899—2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T33042—2016 木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定

GB/T33761—2017 绿色产品评价通则

LY/T1451 纤维板生产综合能耗

LY/T1529 胶合板生产综合能耗

LY/T1530 刨花板生产综合能耗

LY/T1703 实木地板 生产综合能耗

LY/T2071 细木工板生产综合能耗

LY/T2073 浸渍纸层压木质地板生产综合能耗

LY/T2074 竹材胶合板生产综合能耗

LY/T2275 中国森林认证 竹林经营

LY/T2395 竹材刨花板生产综合能耗

LY/T2396 竹木复合板生产综合能耗

LY/T2549 集成材生产综合能耗

LY/T2551 竹地板生产综合能耗

进出口野生动植物种商品目录

濒危野生动植物种国际贸易公约

濒危野生动植物种国际贸易公约 附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ
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