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干混砂浆质量管理规程

1 范围

本标准规定了总则、术语、分类与标记、生产过程质量管理、产成品质量管理、运输和贮存质量管理、

施工过程质量管理。

本标准适用于干混砂浆在生产、检验、物流及施工过程中的质量控制与管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB175 通用硅酸盐水泥

GB7531 有机化工产品灼烧残渣的测定

GB8076 混凝土外加剂

GB9774 水泥包装袋

GB9776 建筑石膏

GB23439 混凝土膨胀剂

GB50203 砌体工程施工质量验收规范

GB50209 建筑地面工程施工质量验收规范

GB50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T625 化学试剂 硫酸

GB/T8077—2000 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T14684 建筑用砂

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T18736 高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T20473 建筑保温砂浆

GB/T21120 水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T25181 预拌砂浆

GB/T50448 水泥基灌浆材料应用技术规范

JC890 蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆

JC/T1004 陶瓷墙地砖填缝剂

JC/T1042 膨胀剂玻化微珠

JG158 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

JGJ63 混凝土用水标准

JGJ110 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
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