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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计

量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范的规

则进行编写。
本规范的技术指标参数参考了GB/T1797—2008《生丝》、GB/T1798—2008《生丝试

验方法》、JJG1036—2008《电子天平检定规程》的相关内容。
本规范是对JJF(纺织)042—2006《生丝纤度仪校准规范》的修订。JJF(纺织)042—2006《生

丝纤度仪校准规范》是由JJG(纺织)053—1993《生丝纤度仪检定规程》转换而来,仍沿用

JJG(纺织)053—1993内容。本规范与JJF(纺织)042—2006《生丝纤度仪校准规范》(即原

JJG(纺织)053—1993《生丝纤度仪检定规程》)相比,主要技术变化如下:
———修改了范围。
———增加了引用文件。
———修改了概述中仪器结构,工作原理,增加了100回、200回、400回等内容。
———简化了计量特性。保留示值重复性、偏载误差和示值误差3项计量特性,外观、

电器安全性等内容调整到校准前准备中进行检查,删除了示值稳定性和安全超载荷量

2项计量特性。
———校准用设备删除秒表和调压变压器,增加1.25mg和2.5mg两个专用砝码。
———增加了校准前准备检查要求。
———修改了校准方法,增加了校准结果计算公式。
———增加了附录A、附录B、附录C和附录D。
本规范历次版本发布情况为:
———JJG(纺织)053-1993;
———JJF(纺织)042-2006。
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生丝纤度仪校准规范

1 范围

本规范适用于生丝纤度仪(以下简称纤度仪)的校准,其他类似仪器的校准可参照本

规范执行。

2 引用文件

本规范引用了以下文件:

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,
其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 旦尼尔 Denier
表示线密度的一种单位,为每9000m纱线或纤维所具有的质量克数。
[GB/T3291.1—1997,定义2.32]

4 概述

纤度仪由称重系统、数据处理系统及数显输出系统组成,通过测量一定长度的生丝质

量,统计出纤度分布、纤度总和、平均纤度、纤度偏差、最大偏差等生丝品质指标来反映生

丝粗细程度和长片段重量不匀及分布情况。
生丝纤度检验中的“回”表示绕取的生丝圈数,1回即1圈,长度为1.125m。一般纤

度仪设有100回、200回和400回3个回挡,对应生丝长度分别112.5m、225m、450m,以
满足生丝、双宫丝、绢丝等不同品种的检测。

5 计量特性

5.1 示值重复性:≤0.5D。

5.2 偏载误差:±0.5D。

5.3 示值误差:±0.5D。

6 校准条件

6.1 校准环境:

6.1.1 环境温度:室温,温差:<5℃。

6.1.2 环境湿度:≤80%RH。
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