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装配式玻纤增强无机材料复合
保温墙体技术要求

1 范围

本标准规定了装配式玻纤增强无机材料复合保温墙体的术语和定义,分类、规格和标记,一般要求,
要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于一般工业与民用建筑非承重外围护用装配式玻纤增强无机材料复合保温墙体及室内

隔墙。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.2 紧固件机械性能 螺母

GB/T3098.5 紧固件机械性能 自攻螺钉

GB/T3098.11 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉

GB/T5464 建筑材料不燃性试验方法

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T7019 纤维水泥制品试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T9978.1 建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求

GB/T9978.8 建筑构件耐火试验方法 第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求

GB/T11981 建筑用轻钢龙骨

GB/T14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T15227—2007 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T15231 玻璃纤维增强水泥性能试验方法

GB/T18250—2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T19889.3 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量

GB/T20472 硫铝酸盐水泥

GB/T22631—2008 建筑物垂直部件 抗冲击试验 冲击物及通用试验程序

GB/T30100—2013 建筑墙板试验方法

GB/T31433—2015 建筑幕墙、门窗通用技术条件

JC/T572 耐碱玻璃纤维无捻粗纱
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