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前  言

  GB/T24328《卫生纸及其制品》分为以下12个部分:
———第1部分:术语导则;
———第2部分:厚度、层积厚度、表观层积紧度和松厚度的测定;
———第3部分:抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定;
———第4部分:湿抗张强度的测定;
———第5部分:定量的测定;
———第6部分:吸水时间和吸水能力的测定 篮筐浸没法;
———第7部分:球形耐破度的测定;
———第8部分:光学性能的测定 亮度和颜色的测定 D65/10°(室外日光条件);
———第9部分:湿球形耐破度的测定;
———第10部分:打孔线抗张强度的测定及打孔效率的计算;
———第11部分:光学性能的测定 亮度和颜色的测定 C/2°(室内日光条件);
———第12部分:光学性能的测定 不透明度的测定 漫反射法。
本部分为GB/T24328的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T24328.6—2009《卫生纸及其制品 第6部分:吸水时间和吸水能力(篮筐浸没

法)》,与GB/T24328.6—2009相比,主要技术变化如下:
———修改了篮筐与水平面的夹角,由30°修改为(30±3)°(见5.1.2,2009年版的7.1.2);
———增加了测试时水的温度,要求测试过程中水温保持稳定(见5.4);
———删除了圆柱形篮筐不锈钢丝的密度要求(见2009年版的7.1.5);
———删除了自动测试方法,不再区分手动和自动测试方法(见2009年版的第8章);
———修改了计算结果的数据保留位数,由保留三位小数修改为保留两位小数(见第7章,2009年版

的第7章);
———将精密度调整为附录B,增加了附录A。
本部分使用重新起草法修改采用ISO12625-8:2010《卫生纸及其制品 第8部分:吸水时间和吸水

能力(篮筐浸没法)》。
本部分与ISO12625-8:2010相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本部分与ISO12625-8:

2010的章条编号对照一览表。
本部分与ISO12625-8:2010的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国技术条件,调整的情况

集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T450代替了ISO186;
● 用等效采用国际标准的GB/T10739代替了ISO187;
● 用修改采用国际标准的GB/T22903代替了ISO14487。

———根据标准实际适用对象,修改了适用范围。
———调整了试验用水的要求,由去离子水改为符合GB/T22903规定的试验用标准水,以符合我国

试验条件。
———温湿处理一条增加“并在此大气条件下制备试样并进行试验”,从而使试验条件更明确。
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本部分做了下列编辑性修改:
———修改了标准名称;
———将精密度相关内容统一编排到附录B,与其他部分协调一致。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC141)归口。
本部分起草单位:中轻(晋江)卫生用品研究有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司(国家纸张质

量监督检验中心)、中国造纸协会标准化专业委员会。
本部分主要起草人:张岩、史记、刘俊杰、贾小龙、曹凯月。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T24328.6—2009。
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卫生纸及其制品
第6部分:吸水时间和吸水能力的测定

篮筐浸没法

1 范围

GB/T24328的本部分规定了用篮筐浸没法测定卫生纸及其制品的吸水时间和吸水能力的方法。
本部分适用于卫生纸及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T450—2008,ISO186:

2002,MOD)

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T10739—2002,eqvISO187:

1990)
GB/T22903 纸浆 物理试验用标准水(GB/T22903—2008,ISO14487:1997,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

吸水时间 water-absorptiontime
试样从浸水开始到完全润湿所需要的时间。

3.2 
吸水能力 water-absorptioncapacity
在规定的条件下单位质量的试样吸收水的质量。

4 原理

在规定条件下,将试样放置在一个圆柱形的篮筐中,装有试样的圆柱形篮筐在自重的作用下浸入水

中,测定试样完全润湿所需要的时间。浸泡一定时间后,按规定的条件沥干试样,测定试样吸收水的

质量。

5 设备与材料

5.1 仪器

5.1.1 盛水容器

盛水容器应足够大(总体积至少为3L),圆柱形篮筐横向放置时能完全浸没水中。盛水容器中装
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