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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５００７—１９９４《耐蚀合金牌号》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５００７—１９９４相比主要变化如下：

———合金编号数字由三位变为四位（１９９４年版２．１．１；本版３．１．１）；

———增加了２个合金系列号（１９９４年版２．１．３；本版３．１．３）；

———增加了 ＮＳ１５０１、ＮＳ１６０１、ＮＳ１６０２、ＮＳ３２０３、ＮＳ３２０４、ＮＳ３３０８、ＮＳ３３０９、ＮＳ３３１０、ＮＳ３３１１、

ＮＳ３４０２、ＮＳ３４０３、ＮＳ３４０４、ＮＳ３４０５　１３个变形耐蚀合金牌号；

———增加了 ＺＮＳ１３０１、ＺＮＳ３１０１、ＺＮＳ３２０１、ＺＮＳ３２０２、ＺＮＳ３３０１、ＺＮＳ３３０２、ＺＮＳ３３０３、ＺＮＳ３３０４、

ＺＮＳ３３０５、ＺＮＳ４３０１　１０个铸造耐蚀合金牌号。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国钢研科技集团、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：郎宇平、陈海涛、戴强、栾燕、刘宝石。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５００７—１９９４。
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耐 蚀 合 金 牌 号

１　范围

本标准规定了变形耐蚀合金和铸造耐蚀合金牌号的分类、表示方法、命名、化学成分等。

本标准规定的牌号及其化学成分适用于制、修订耐蚀合金产品标准时采用。

２　分类

２．１　根据合金的基本成型方式，将合金分为变形耐蚀合金和铸造耐蚀合金。

２．２　根据合金的基本组成元素，将合金分为铁镍基合金和镍基合金。铁镍基合金含镍３０％～５０％且

镍加铁不小于６０％。镍基合金含镍不小于５０％。

２．３　根据合金的主要强化特征，将合金分为固溶强化型合金和时效硬化型合金。

３　牌号表示方法

３．１　变形耐蚀合金

３．１．１　采用汉语拼音字母符号“ＮＳ”作前缀（“Ｎ”、“Ｓ”分别为“耐”、“蚀”汉语拼音的第一个字母），后

接四位阿拉伯数字。

３．１．２　符号“ＮＳ”后第一位数字表示分类号，即：

ＮＳ１×××—表示固溶强化型铁镍基合金；

ＮＳ２×××—表示时效硬化型铁镍基合金；

ＮＳ３×××—表示固溶强化型镍基合金；

ＮＳ４×××—表示时效硬化型镍基合金。

３．１．３　符号“ＮＳ”后第二位数字表示不同合金系列号，如：

ＮＳ×１××—表示镍铬系；　　　　ＮＳ×２××—表示镍钼系；

ＮＳ×３××—表示镍铬钼系； ＮＳ×４××—表示镍铬钼铜系；

ＮＳ×５××—表示镍铬钼氮系； ＮＳ×６××—表示镍铬钼铜氮系。

３．１．４　符号“ＮＳ”后第三位和第四位数字表示不同合金牌号顺序号。

３．１．５　焊接用变形耐蚀合金丝，在前缀符号“ＮＳ”前加“Ｈ”符号（“Ｈ”为“焊”字汉语拼音的第一个字

母），即采用“ＨＮＳ”作前缀，后接四位阿拉伯数字。各数字表示意义与变形耐蚀合金相同，并沿用变形

耐蚀合金牌号的编号。

３．２　铸造耐蚀合金

在前缀符号“ＮＳ”前加“Ｚ”符号（“Ｚ”为“铸”字汉语拼音第一个字母），即采用“ＺＮＳ”作前缀，后接四

位阿拉伯数字。各数字表示意义与变形耐蚀合金相同，相同数字的变形耐蚀合金与铸造耐蚀合金没有

对应关系。

４　牌号的命名

国内经过科研、试制并可转入成批生产的并经过鉴定认证的耐蚀合金牌号，或国外成熟纳标的并在

国内经过成功应用的的耐蚀合金牌号，可由生产单位、研究单位和用户单位报标准主管部门或其他委托

的单位按本标准规定的规则命名。其他单位不得自行使用本标准规定的符号任意命名。

５　牌号及其化学成分

５．１　变形耐蚀合金牌号及其化学成分见表１。

５．２　铸造耐蚀合金牌号及其化学成分见表２。
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