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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T9195—1999《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》。
本标准与GB/T9195—1999相比主要变化如下:
———将标准的中文名称“陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语”修改为“建筑卫生陶瓷分类及术语”;
———英文名称Classificationandtermsofceramictilesandceramicsanitarywares修改为“Classi-
ficationandtermsofbuildingandsanitaryceramics”。

———增加了“4.1 建筑陶瓷”的术语和定义;
———增加了“4.1.22 透水砖”的术语和定义;
———增加了“4.1.26 陶瓷板”的术语和定义;
———增加了“4.2 建筑琉璃制品”的术语和定义;
———增加了“4.3 微晶玻璃陶瓷复合砖”的术语和定义;
———增加了“4.4.5 洁具配件”的术语和定义;
———对部分原术语作了修订和补充。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC249)归口。
本标准负责起草单位:中国建筑卫生陶瓷协会。
本标准参加起草单位:咸阳陶瓷研究设计院、唐山惠达陶瓷集团股份有限公司、上海斯米克建筑陶

瓷股份有限公司、广东能强陶瓷有限公司、山东耿瓷集团有限公司、广东宏陶陶瓷有限公司、九牧集团公

司、广东新明珠陶瓷集团有限公司、广东恒洁卫浴有限公司。
本标准主要起草人:缪斌、刘幼红、王彦庆、顾静、梁其、王兴农、林孝发、欧家瑞、张锦华。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T9195—1988;
———GB/T9195—1999。
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建筑卫生陶瓷分类及术语

1 范围

本标准规定了建筑卫生陶瓷的分类、术语和定义。
本标准适用于建筑卫生陶瓷的设计、生产、质量检验、贸易、科学研究、教学等领域。

2 分类

建筑卫生陶瓷包括建筑陶瓷和卫生陶瓷两大类。
建筑陶瓷包括陶瓷砖(各类室内、室外、墙面、地面用陶瓷砖、陶瓷板、陶瓷马赛克、防静电陶瓷砖、广

场砖等)、建筑琉璃制品、微晶玻璃陶瓷复合砖、陶瓷烧结透水砖、建筑幕墙用陶瓷板等。

2.1 建筑陶瓷的分类

2.1.1 按成型方法分类

建筑陶瓷按成型方法分为:
挤压砖(板、瓦、块);
干压砖(板、瓦、块);
用其他方法成型的砖(板、瓦、块)。

2.1.2 按吸水率(E)分类

建筑陶瓷按吸水率(E)分为:
低吸水率砖(板、瓦、块);
中吸水率砖(板、瓦、块);
高吸水率砖(板、瓦、块)。

2.1.3 按用途分类

建筑陶瓷按用途分为:
内墙砖(板、块);
外墙砖(板、块);
地砖(板、块);
天花板砖(板、块);
阶梯砖(板、块);
游泳池砖;
广场砖;
配件砖;
屋面瓦;
其他用途砖(板、块)。

2.2 卫生陶瓷的分类

2.2.1 按材料性质分类

卫生陶瓷按材质分为:
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