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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５０３６《实木地板》分为两个部分：

———第１部分：技术要求；

———第２部分：检验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１５０３６的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５０３６．１—２００１《实木地板　技术条件》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５０３６．１—２００１相比主要变化如下：

———修改了定义中内容；

———修改了分类中内容；

———修改补充了主要适用树种名称；

———增加了实木仿古地板性能要求；

———增加了实木地板尺寸要求；

———放宽了实木地板长度偏差要求；

———放宽了活节、死节、裂纹限制要求；

———加严了漆膜皱皮限制要求；

———修改了翘曲度限制要求；

———对实木地板含水率要求进行了调整。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本部分由国家林业局提出。

本部分由中国木材标准化技术委员会归口。

本部分由中国木材标准化技术委员会原木锯材分技术委员会、广东盈然木业有限公司、浙江省林产

品质量检测站负责起草。

本部分参加起草单位：浙江富得利木业有限公司、杭州大庄地板有限公司、中国林产工业协会地板

委员会、浙江世友木业有限公司、新生活家木业制品（中山）有限公司、上海佳乐美木业有限公司、南京林

业大学、上海好力佳木业有限公司、浙江永吉木业有限公司、上海广日地板有限公司、浙江好运木业有限

公司、上海誉丰实业有限公司、浙江龙森木业有限公司、吉林敦化市中信木业有限责任公司、杭州大庄装

饰材料有限公司、杭州万兴地板有限公司。

本部分主要起草人：关放、王铁力、佘学彬、方崇荣、孟荣富、林海、吕斌、倪方荣、林德英、曾志文、

骆嘉言、庞敏建、顾梓生、胡志庆、谭红柳、丁奇龙、翟峻逸、孟庆焰、胡敏浩、蔡留福、毛培珉、詹志良。

本部分由中国木材标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５０３６．１～１５０３６．５—１９９４、ＧＢ／Ｔ１５０３６．１—２００１。
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实木地板　第１部分：技术要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５０３６的本部分规定了室内用实木地板的术语和定义、分类、适用木材、技术要求及标志、包

装、运输、贮存的要求。

本部分适用于气干密度不低于０．３２ｇ／ｃｍ
３ 的针叶树木材和气干密度不低于０．５０ｇ／ｃｍ

３ 的阔叶树

木材制成的地板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５０３６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４８２３—１９９５　锯材缺陷

ＧＢ／Ｔ１６７３４—１９９７　中国主要木材名称

ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００　实木复合地板

ＧＢ／Ｔ１８１０７—２０００　红木

ＧＢ／Ｔ１８５１３—２００１　中国主要进口木材名称

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４８２３—１９９５、ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００确立的以及下列术语和定义适用于 ＧＢ／Ｔ１５０３６的本

部分。

３．１

　　实木地板　狊狅犾犻犱狑狅狅犱犳犾狅狅狉犻狀犵

用实木直接加工而成的地板。

３．２

　　榫接实木地板　犿狅狉狋犻狊犲犱犼狅犻狀狋狊狅犾犻犱狑狅狅犱犳犾狅狅狉犻狀犵

侧面和端面为榫、槽的实木地板。

３．３

　　平接实木地板　犲狏犲狀犼狅犻狀狋狊狅犾犻犱狑狅狅犱犳犾狅狅狉犻狀犵

无榫、槽的实木地板。

３．４

　　仿古实木地板　犮犾犪狊狊犻犮犻狕犲犱狊狅犾犻犱狑狅狅犱犳犾狅狅狉犻狀犵

具有独特表面结构（包括平面、凹凸面、拉丝面等）和特殊色泽的实木地板。

３．５

　　未涂饰实木地板　狌狀犾犪犮狇狌犲狉犲犱狊狅犾犻犱狑狅狅犱犳犾狅狅狉犻狀犵

表面没有任何涂饰的实木地板。

３．６

　　漆饰实木地板　犾犪犮狇狌犲狉犲犱狊狅犾犻犱狑狅狅犱犳犾狅狅狉犻狀犵

表面涂漆的实木地板。
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