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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国制浆造纸研究院、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国

山东出入境检验检疫局、中华人民共和国青岛出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检

疫局。

本标准主要起草人：卢宝荣、郭仁宏、陈曦、崔立国、玄龙德、王涛、栗建永、张慧。
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非正常成品纸和纸板的检验

１　范围

本标准规定了非正常成品纸和纸板检验的试样采取、检验仪器、检验方法（包括技术资料、标志、包

装、尺寸及性能的）、检验记录及检验报告。

本标准适用于非正常成品纸和纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．１　纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ７９７４　纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定　漫射／垂直法（ＧＢ／Ｔ７９７４—２００２，ｎｅｑＩＳＯ２４７０：

１９９９）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４３９３—２００９　非正常成品纸和纸板规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　正常成品纸和纸板　狆狉犻犿犲狆犪狆犲狉犪狀犱狆犪狆犲狉犫狅犪狉犱

规格、包装、外观质量、理化性能等符合国家产品标准、行业产品标准或进出口贸易约定的纸和

纸板。

３．２

　　非正常成品纸和纸板　狀狅狀狆狉犻犿犲狆犪狆犲狉犪狀犱狆犪狆犲狉犫狅犪狉犱

因含多种规格或存在品质缺陷而影响正常使用，但仍具有原来用途的一类纸和纸板的总称。

相对于正品纸和纸板而言，非正常成品纸和纸板的规格、包装、外观、理化性能等不能完全达到对应

的正品纸和纸板的标准要求，其使用价值也低于对应的正品纸和纸板的使用价值，通常具有规格多、包

装不完整、存在外观缺陷或理化性能缺陷等特点。

４　试样采取

按ＧＢ／Ｔ４５０的规定进行。

５　检验仪器

５．１　附录Ａ中各试验方法规定的相应仪器。

５．２　照相机：能够清晰记录纸和纸板的缺陷。
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