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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC401)归口。
本标准起草单位:浙江丝绸科技有限公司、国家丝绸及服装产品质量监督检测中心、杭州市质量技

术监督检测院、江苏鑫缘丝绸科技有限公司、浙江出入境检验检疫局丝类检测中心、广西桂华丝绸有限

公司、苏州慈云蚕丝制品有限公司、浙江千思家用纺织品有限公司、辽宁采逸野蚕丝制品有限公司、浙江

蚕缘家纺有限公司、淄博大染纺丝绸集团有限公司、浙江银桑丝绸家纺有限公司、南充银海丝绸有限公

司、浙江省纺织测试研究院、苏州市山水丝绸有限公司、安徽海泓丝绸有限责任公司、辽宁柞蚕丝绸研究

院有限责任公司、桐乡市安顺被服有限公司。
本标准主要起草人:周颖、顾红烽、杭志伟、潘璐璐、潘世俊、董锁拽、卢受坤、伍冬平、周佳园、田驰、

徐连荣、倪学林、刘恒山、何国君、李婷、朱金毛、刘瑛、冯婧、汪海涛、刘颖、袁美子、陈掌兴。
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蚕  丝  绵

1 范围

本标准规定了蚕丝绵的术语与定义、分类、标示、要求、试验方法、检验规则、包装与标志。
本标准适用于桑蚕丝绵、柞蚕丝绵,其他蚕丝绵可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T40004 蚕丝含胶率试验方法

FZ/T40005 桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法

FZ/T40006 桑蚕捻线丝含油率试验方法

FZ/T01137 纺织品 荧光增白剂的测定

FZ/T40009 蚕丝绵纤维长度试验方法

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
蚕丝绵 silkfloss
以蚕茧、茧壳或缫丝加工的副产品为原料加工而成网状、絮状产品。

3.2
绵点 silkflossnep
蚕丝卷缩粘结形成的点状疵点。

3.3
绵块 silkflossblock
蚕丝未充分伸直,卷曲形成的团块状疵点。按手感分为硬绵块和软绵块。
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