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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会(SAC/TC397)归口。
本文件起草单位:东华大学、国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心、邢台出入境检验检疫局、

上海市眼镜玻璃搪瓷产品质量监督检验站。
本文件主要起草人:李慧、张国琇、吴嘉许、徐晓健、王立坤、顾伟强、刘静、龚苗、戴琦、张志强。
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铸铁搪瓷炊具质量要求

1 范围

本文件规定了铸铁搪瓷炊具的术语和定义、要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输和贮存

等质量要求。

本文件适用于以铸铁为基体金属的搪瓷炊具。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T7410 搪瓷名词术语

GB/T9989.1 搪瓷耐化学侵蚀的测定 第1部分:室温下耐酸侵蚀的测定

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾实验

GB/T11418 搪瓷耐热性测试方法

GB/T11419 搪瓷炊具 耐温急变性测定方法

SN/T3130 铸铁搪瓷耐碱性能测试方法

3 术语和定义

GB/T7410界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
炊具 cookwares
烧煮、煎炸、烧烤食物用的器具,如锅类、盘类和烤网等。

3.2
铸铁搪瓷 enamelledcastiron
无机玻璃质材料熔凝于铸铁金属上,并与铸铁形成牢固结合的复合材料。

4 要求

4.1 外观

不应有表1所列的三类缺陷。
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