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纺织产品洗后外观通用技术要求

1　范围

 

本文件规定了纺织产品经洗涤干燥处理后外观质量的通用技术要求。
本文件适用于织物及其制品。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。
GB/T 250　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

GB/T 251　纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡

GB/T 4802.4—2020　纺织品　织物起毛起球性能的测定　第 4 部分：随机翻滚法

GB/T 8629—2017　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 19980　纺织品　经家庭洗涤和干燥后服装及其他纺织最终产品外观的评价方法

GB/T 19981.2　纺织品　织物和服装的专业维护、干洗和湿洗　第 2 部分：使用四氯乙烯干洗和整

烫时性能试验的程序

3　术语和定义

 

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　要求

 

产品按照 6.1 规定的程序进行水洗和（或）干洗后，其外观应符合表 1 的要求。

表 1　纺织产品洗后外观要求

 
序号 项目 要求

1

织物

变色a/级                                                  　　　　　　　　　　　≥ 4

2 互染沾色b /级                                         　　　　　　　　　　　≥ 4

3 起毛、起球或毡化/级                            　　　　　　　　　　   ≥ 4

4 外观平整度c/级                                       　　　　　　　　　　   ≥ 3.5

5 破损、抽纱 不准许

6 斑渍、水渍 允许轻微

7 局部泛白 允许轻微

8 印花砂眼 允许轻微

9 掉毛、粘毛 允许轻微

10 边缘松弛、波浪边 不准许
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