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前　　言

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ均为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：北京华夏恒光科技发展有限公司、北京凌业特种光源技术有限公司。

本标准主要起草人：姚从璞、韩五洲。

本标准为首次制定。
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紫外线金属卤化物灯

１　范围

本标准规定了长波紫外线金属卤化物灯的型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装贮

存与运输。

本标准适用于光化学反应领域，辐射波段在３２０ｎｍ～４００ｎｍ范围的金属卤化物灯。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ１９６５２—２００５　放电灯（荧光灯除外）安全要求（ＩＥＣ６２０３５：２００３，ＩＤＴ）

ＱＢ２２７４　电光源产品的分类和型号命名方法

３　术语和定义

３．１

长波紫外线金属卤化物灯　犝犞犃犿犲狋犪犾犺犪犾犻犱犲犾犪犿狆

长波紫外线金属卤化物灯是指在紫外线Ａ波段（３２０ｎｍ～４００ｎｍ）有很强辐射能量，在灯内有添加

的金属卤化物参与放电辐射光谱的高强度紫外辐射的气体放电灯。

３．２

辐射照度　犻狉狉犪犱犻犪狀犮犲

犈ｅ

投射到包含该点的面元上的辐射通量ｄΦｅ除以该面元面积ｄＡ。单位：μＷ／ｃｍ
２。

３．３

紫外线辐射照度　狌犾狋狉犪狏犻狅犾犲狋犻狉狉犪犱犻犪狀犮犲

犈ｅ３６５

以３６５ｎｍ为主波长的紫外线辐射照度，单位：μＷ／ｃｍ
２。

３．４

初始紫外线辐射照度　犻狀犻狋犻犪犾狌犾狋狉犪狏犻狅犾犲狋犻狉狉犪犱犻犪狀犮犲

新灯点燃至电参数稳定后所测得的３６５ｎｍ紫外线辐射照度值。单位：μＷ／ｃｍ
２。

３．５

稳定时间　狊狋犪犫犻犾犻狕犪狋犻狅狀狋犻犿犲

指灯启动后，点燃至工作电流和工作电压稳定时的时间。

３．６

有效寿命　犲犳犳犲犮狋犻狏犲犾犻犳犲

灯点燃期间紫外线辐照度值下降到初始辐照度值的７０％时，累计点燃时间即为有效寿命。单

位：ｈ。

３．７

镇流器　犫犪犾犾犪狊狋

指采用５０Ｈｚ交流电源供电的电感型镇流器和漏磁升压镇流器。
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