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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１０５６０—１９８９《矿用高强度圆环链用钢技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０５６０—１９８９相比主要变化如下：

———标准名称更改为《矿用高强度圆环链用钢》；

———增加前言，取消附加说明；

———圆钢的公称直径范围修订为１０ｍｍ～６５ｍｍ；

———增加订货内容；

———删除２３ＭｎＳｉＶ、２５ＭｎＳｉＭｏＶ、２３Ｍｎ２ＮｉＣｒＭｏＡ牌号；

———增加２０Ｍｎ２Ａ、２５ＭｎＶＢ、２０ＮｉＣｒＭｏＡ、２３ＭｎＮｉＣｒＭｏＡ、２３ＭｎＮｉＭｏＣｒＡ牌号；

———对２５ＭｎＶ牌号Ｖ、Ａｌ元素成分提出调整要求；

———增加附录Ａ：本标准部分牌号与ＤＩＮ１７１１５：１９８７对应牌号主要化学成分对照；

———明确产品的交货状态；

———删除原标准表２中“适用于钢材直径”栏目；

———删除原标准“冲击试验缺口深度为３ｍｍ”的要求；

———增加２０ＮｉＣｒＭｏＡ、２３ＭｎＮｉＣｒＭｏＡ、２３ＭｎＮｉＭｏＣｒＡ牌号末端淬透性检验及相应的技术要求；

———明确２０ＮｉＣｒＭｏＡ、２３ＭｎＮｉＣｒＭｏＡ、２３ＭｎＮｉＭｏＣｒＡ牌号冲击功试验采用Ｖ型缺口试样要求；

———钢的奥氏体晶粒度由“不小于５级”调整为“不小于６级”。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：首钢总公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、冶金工业信息标准研究院、安阳钢

铁集团有限责任公司。

本标准主要起草人：熊化冰、王丽萍、郭艳、冯超、高振声、段贵生、任翠英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０５６０—１９８９。
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矿用高强度圆环链用钢

１　范围

本标准规定了矿用高强度圆环链用钢的订货内容，尺寸、外形、重量及允许偏差，技术要求，试验方

法，检验规则，包装、标志和质量证明书等内容。

本标准适用于制造煤矿刮板输送机、刨煤机的高强度圆环链用热轧及冷拉棒材和盘卷（以下简称圆

钢）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２２　钢的成品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．４　合金钢　锰含量的测定　电位滴定法或可视滴定法

ＧＢ／Ｔ２２３．５　钢铁及合金化学分析方法　还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．８　钢铁及合金化学分析方法　氟化钠分离ＥＤＴＡ滴定法测定铝含量

ＧＢ／Ｔ２２３．９　钢铁及合金　铝含量的测定　铬天青Ｓ光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．１１　钢铁及合金化学分析方法　过硫酸铵氧化容量法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１２　钢铁及合金化学分析方法　碳酸钠分离二苯碳酰二肼光度法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１４　钢铁及合金化学分析方法　钽试剂取光度法测定钒量

ＧＢ／Ｔ２２３．１６　钢铁及合金化学分析方法　变色酸光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．１７　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．１８　钢铁及合金化学分析方法　硫代硫酸钠分离碘量法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．１９　钢铁及合金化学分析方法　新亚铜灵三氯甲烷萃取光度法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．２３　钢铁及合金　镍含量的测定　丁二酮肟分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．２４　钢铁及合金化学分析方法　萃取分离丁二酮肟分光光度法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２５　钢铁及合金化学分析方法　丁二酮肟重量法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２６　钢铁及合金　钼含量的测定　硫氰酸盐直接光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．３６　钢铁及合金化学分析方法　蒸馏分离中和滴定法测定氮量

ＧＢ／Ｔ２２３．３７　钢铁及合金化学分析方法　蒸馏分离靛酚蓝光度法测定氮量

ＧＢ／Ｔ２２３．５３　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收分光光度法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．５４　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收分光光度法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．５８　钢铁及合金化学分析方法　亚砷酸钠亚硝酸钠滴定法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．５９　钢铁及合金化学分析方法　锑磷钼蓝光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６０　钢铁及合金化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６１　钢铁及合金化学分析方法　磷钼酸铵容量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６４　钢铁及合金　锰含量的测定　火焰原子吸收光谱法
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