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高 纯 银 锭

1 范围

本标准规定了高纯银锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书、订货单

(或合同)。
本标准适用于以各种含银原料生产的应用于电子光伏产业、超导材料、靶材、工业级镀膜、医药等领

域的高纯银锭。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T36590 高纯银化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

3 要求

3.1 产品分类

高纯银锭按化学成分分为三个牌号:IC-Ag99.9999、IC-Ag99.999、IC-Ag99.995。

3.2 化学成分

3.2.1 高纯银锭的化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

牌 号

化学成分/%

银含量

不小于

杂质含量,不大于

Cu Bi Fe Pb Sb Pd Se Te As Mg

IC-Ag

99.9999
99.9999 0.000050.000050.000050.000050.000050.000050.000050.000050.00005 0.00005

IC-Ag

99.999
99.999 0.0005 0.0002 0.0002 0.0005 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001

IC-Ag

99.995
99.995 0.0008 0.0005 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

牌 号

化学成分/%

杂质含量,不大于

Au Co Mn Ni Pt Rh Sn Zn Cd Ca Al 杂质总和

IC-Ag

99.9999
0.000050.000050.000050.000050.000050.000050.000050.000050.000050.000050.00005 0.0001

IC-Ag

99.999
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001

IC-Ag

99.995
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
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