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前　　言

　　本标准进口品种中涉及到欧洲等国出产的天然石材，参考了ＥＮ１２４４０：２０００《天然石材命名》标准

中英文名称。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７６７０—１９９９《天然石材统一编号》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７６７０—１９９９相比主要差异如下：

———范围和分类中增加了石灰石和砂岩商业石材种类；

———引用标准中取消了花岗石和大理石产品标准；

———增加了石材产地代码对照表；

———石材产地顺序代码由两位数字改为两位数字或字母组成；

———增加了石材品种的英文名称和具体产地地名；

———增加了进口石材中英文对照表。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国建筑材料工业协会提出并归口。

本标准负责起草单位：中材人工晶体研究院。

本标准参加起草单位：中国石材工业协会、环球石材（东莞）有限公司、福建省凤山石材集团有限公

司、云南砉红天然石材开发有限公司、福建溪石集团发展有限公司。

本标准主要起草人：周俊兴、林玉华、巢守美、高学武、丁永云。

本标准于１９９９年首次发布。
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天然石材统一编号

１　范围

本标准规定了天然石材的分类与命名、编号原则、名称与编号。

本标准适用于花岗石、大理石、石灰石、板石、砂岩等商业用途的建筑装饰石材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本标准。

ＧＢ／Ｔ２２６０—２００２　中华人民共和国行政区划代码

３　分类与命名

３．１　分类

天然石材按商业用途主要分为：

ａ）　花岗石；

ｂ）　大理石；

ｃ）　石灰石；

ｄ）　砂岩；

ｅ）　板石。

３．２　命名

３．２．１　中文名称依据产地名称、花纹色调、石材种类等可区分的特征确定。

３．２．２　英文名称采用习惯用法或外贸名称。

４　编号原则

４．１　天然石材统一编号由一个英文字母、两位数字和两位数字或英文字母：

　 第一部分　　　　　　 第二部分　　　　　　第三部分

石材种类代码 石材产地代码 产地石材顺序代码

４．２　第一部分：由一位英文字母组成，代表石材的种类。

ａ）　花岗石（ｇｒａｎｉｔｅ）———“Ｇ”；

ｂ）　大理石（ｍａｒｂｌｅ）———“Ｍ”；

ｃ）　石灰石（ｌｉｍｅｓｔｏｎｅ）———“Ｌ”；

ｄ）　砂岩（ｓａｎｄｓｔｏｎｅ）———“Ｑ”；

ｅ）　板石（ｓｌａｔｅ）———“Ｓ”。

４．３　第二部分：由两位数字组成，代表国产石材产地的省市名称，两位数字为ＧＢ／Ｔ２２６０—２００２规定

的各省、自治区、直辖市行政区划代码，参见附录Ａ。

４．４　第三部分：由两位数字或英文字母组成，各省、自治区、直辖市产区所属的石材品种序号，由数字

０～９和大写英文字母Ａ～Ｆ组成。
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