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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国烟花爆竹标准技术委员会(SAC/TC149)归口。
本标准起草单位:山东花王烟花爆竹有限公司、湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心。
本标准主要起草人:徐莉、钟军、黄茶香、杨林、闫金亮、黎建芳、郑丽琴、杨俊伟。

Ⅰ

GB/T35750—2017



烟花爆竹 炭粉

1 范围

本标准规定了烟花爆竹用炭粉的术语和定义、分类分级、技术要求、检验方法、检验规则、运输和

储存。
本标准适用于烟花爆竹用炭粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T17664 木炭和木炭试验方法

QB/T1941.5 烟花爆竹药剂 吸湿率的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
炭粉 charcoalpowder
以单质碳为主要成分的烟火药用还原剂。

3.2
烧制炭 burntcharcoal
将有机物质材料在一定温度下烧制的炭。

3.3
麻杆炭 fibercharcoal
由麻杆等草本植物烧制而成的炭。

3.4
软木炭 soft-woodcharcoal
由质软而疏松的木材烧制而成的炭,如杨木炭、杉木炭、松木炭等。

3.5
硬木(杂木)炭 hard-woodcharcoal
由质硬而致密的木材烧制而成的炭,如枣木炭、柞木炭、柏木炭、桉木炭、梨木炭、柳木炭等。

3.6
矿物质碳 mineralsubstancecharcoal
直接将矿物质(金刚石除外)经过粉碎而成的炭,主要有焦炭粉。

3.7
混合炭 mixedcharcoal
将不同炭(碳)粉加工而成的炭。
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