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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５２６８—１９９４《桑蚕鲜茧》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５２６８—１９９４相比主要变化如下：

ａ）　解舒检验引用了ＧＢ／Ｔ９１１１《桑蚕干茧试验方法》。

ｂ）　对分级指标作了适当调整：将各级的解舒丝长下限提高了１０ｍ，并明确了分级范围。

ｃ）　对“术语和定义”作了较大的调整。

ｄ）　对部分章条作了删节、调整。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准参加起草单位：中国纤维检验局、国家茧丝质量监督检验中心（筹）、湖州市纤维检验所、浙江

省第三茧质检定所、浙江省出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：邢秋明、毕海忠、楼奇云、叶澄宇、冯建强、周恩东、居培华。

本标准１９９４年首次发布，本次为第一次修订。
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桑　蚕　鲜　茧

１　范围

本标准规定了桑蚕鲜茧的质量分级和试验方法。

本标准适用于桑蚕鲜茧采用缫丝检定的茧质检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９１１１　桑蚕干茧试验方法

ＧＢ／Ｔ１９１１３　桑蚕鲜茧分级（干壳量法）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ９１１１、ＧＢ／Ｔ１９１１３确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

解舒率　狉犲犲犾犪犫犻犾犻狋狔狆犲狉犮犲狀狋犪犵犲

缫丝粒数占添绪次数的百分数。

３．２

茧丝长　犾犲狀犵狋犺狅犳犮狅犮狅狅狀犳犻犾犪犿犲狀狋

平均每粒茧所缫得的茧丝长度。

３．３

解舒丝长　犾犲狀犵狋犺狅犳狀狅狀犫狉狅犽犲狀犮狅犮狅狅狀犳犻犾犪犿犲狀狋

每粒茧添绪一次所缫得的茧丝平均长度。

４　质量分级

桑蚕鲜茧按解舒丝长进行分级，分级指标见表１。

表１　桑蚕鲜茧分级指标

茧　级
解舒丝长／

ｍ

特３ １０６０及以上

特２ １０１０～１０５９

特１ ９６０～１００９

１ ９１０～９５９

２ ８６０～９０９

３ ８１０～８５９

４ ７６０～８０９

５ ７２０～７５９

６ ６８０～７１９

７ ６４０～６７９

８ ６１０～６３９

茧　级
解舒丝长／

ｍ

９ ５８０～６０９

１０ ５５０～５７９

１１ ５２０～５４９

１２ ４９０～５１９

１３ ４６０～４８９

１４ ４３０～４５９

１５ ４１０～４２９

１６ ３９０～４０９

１７ ３７０～３８９

１８ ３５０～３６９

级外 ３４９及以下

１
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