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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ４２４９１：１９８５《摩托车轮胎和轮辋（代号表示系列）　第１部分：轮胎》、ＩＳＯ４２４９２：

１９９０《摩托车轮胎和轮辋（代号表示系列）　第２部分：轮胎额定负荷》、ＩＳＯ４２４９３：２００４《摩托车轮胎和

轮辋（代号表示系列）　第３部分：轮辋》、ＩＳＯ５７５１１：２００４《摩托车轮胎和轮辋（公制系列）　第１部分：

设计指南》、ＩＳＯ５７５１２：２００４《摩托车轮胎和轮辋（公制系列）　第２部分：轮胎尺寸及负荷能力》、

ＩＳＯ５７５１３：２００４《摩托车轮胎和轮辋（公制系列）　第３部分：配套轮辋轮廓范围》、ＩＳＯ５９９５１：１９８２

《轻便型摩托车轮胎和轮辋　第１部分：轮胎》、ＩＳＯ６０５４１：１９９４《摩托车轮胎和轮辋（代号表示系列）　

直径代号４至１２　第１部分：轮胎》，日本ＪＩＳＤ４２０３—１９９８《摩托车轮胎名称和尺寸》和欧洲ＥＴＲ

ＴＯＥＤＩ—２００６《欧洲轮胎轮辋技术组织工程设计手册》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２９８３—１９９７《摩托车轮胎系列》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２９８３—１９９７的主要差异：

———代号表示系列摩托车轮胎的规格标志示例中增加了层级、速度符号和负荷指数的说明

（１９９７年版的３．１．１，本版的５．１）；

———代号表示系列摩托车轮胎中增加了部分加强型和部分载重型摩托车轮胎的规格及低断面

４．１０、４．６０规格（１９９７年版的表１、表１０，本版的表１、表２）；

———将原小轮径系列并入代号表示系列（１９９７年版的表１０，本版的表２）；

———增加了不同结构（斜交、带束斜交、子午线）、不同速度的公制系列轮胎规格表示方法（１９９７版

的３．２．１，本版的５．２）；

———对代号表示系列摩托车轮胎允许使用轮辋轮廓中的部分允许轮辋作了修改（１９９７版的表２，本

版的表３）；

———对原１００、９０、８０、７０、６０、５５、５０系列公制轮胎的规格作了补充，增加了轮辋名义直径≥１３的

６５、４０系列摩托车轮胎规格和轮辋名义直径≤１２的７０、６０系列摩托车轮胎规格（１９９７版的

表３、表４，本版的表５、表６、表７）；

———增加了带束斜交轮胎和子午线轮胎的最大使用断面总宽度（１９９７版的表３，本版的表５、表６）；

———增加了公制系列摩托车轮胎允许使用轮辋轮廓表中，加括号的轮辋仅用于斜交和带束斜交结

构摩托车轮胎的说明，并对部分允许轮辋作了修改（１９９７版的表５，本版的表８）；

———删除了原标准规格尺寸表中公制系列高速型轮胎的充气压力、负荷指数和相应的负荷能力值，

增加了轮胎最大负荷下不同速度所需充气压力的对应表（１９９７年版的表３，本版的表９）；

———修改了轮胎尺寸公差的计算方法（１９９７年版的４．５，本版的表１、表２、表５、表６、表７、表１０和表１１）；

———在速度符号与最高速度对应表中增加了Ｖ、Ｗ 速度符号，在不同速度下的负荷能力变化率表

中增加了轮辋直径≤１２且速度符号为Ｋ、Ｌ的摩托车轮胎负荷能力变化，及速度≥２１０ｋｍ／ｈ

的摩托车轮胎负荷能力变化要求（１９９７版的附录Ａ，本版的附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ为资料性附录，附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会归口。

本标准委托全国摩托车自行车轮胎轮辋标准化分技术委员会负责解释。

本标准起草单位：广州广橡企业集团有限公司钻石车胎厂、厦门正新橡胶工业有限公司、天津万达

轮胎集团有限公司、东莞市华城轮胎厂。

本标准主要起草人：陈秋发、肖楚华、雷铃、王传敏、黄林周。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２９８３—１９８２、ＧＢ２９８３—１９９１、ＧＢ／Ｔ２９８３—１９９７。
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摩托车轮胎系列

１　范围

本标准规定了摩托车轮胎术语和定义、分类、规格标志及其附加标志的表示方法、规格、尺寸、气压

与负荷及轮辋。

本标准适用于新的摩托车充气轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１３２０２　摩托车轮辋系列（ＧＢ／Ｔ１３２０２—２００７，ＩＳＯ４２４９３：２００４，Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｔｙｒｅｓａｎｄｒｉｍｓ

（ｃｏｄｅｄｅｓｉｇｎａｔｅｄｓｅｒｉｅｓ）—Ｐａｒｔ３：Ｒｉｍｓ，ＩＳＯ５９９５２：１９８８，Ｍｏｐｅｄｔｙｒｅｓａｎｄｒｉｍｓ—Ｐａｒｔ２：Ｒｉｍｓ，

ＩＳＯ６０５４２：１９９０，Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｔｙｒｅｓａｎｄｒｉｍｓ（ｃｏｄｅｄｅｓｉｇｎａｔｅｄｓｅｒｉｅｓ）—Ｄｉａｍｅｔｅｒｃｏｄｅｓ４ｔｏ１２—

Ｐａｒｔ２：Ｒｉｍｓ，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的术语和定义适用于本标准。

４　分类

４．１　代号表示系列摩托车轮胎

本系列轮胎适用于轮辋名义直径４至２１的轮辋。

轮辋名义直径大于或等于１４的轮胎，应采用圆柱型 ＷＭ或５°斜底式 ＭＴ轮辋。

轮辋名义直径小于或等于１２的轮胎，应采用对开式ＤＴ或深（槽）式ＤＣ或５°斜底式 ＭＴ轮辋，其

最高行驶速度为１００ｋｍ／ｈ，该轮胎不宜用于搬运等非公路型作业。

４．２　公制系列摩托车轮胎

本系列规定了轮胎名义高宽比为４０、５０、５５、６０、６５、７０、８０、９０、１００的公制系列摩托车轮胎，并适用

于轮辋名义直径８至２１的圆柱型 ＷＭ和５°斜底式 ＭＴ轮辋。当安装在轮辋名义直径≤１２的轮辋上

时，轮胎最高速度为１２０ｋｍ／ｈ。

４．３　轻便型系列摩托车轮胎

本系列轮胎适用于最高速度不超过５０ｋｍ／ｈ、发动机工作容量不超过５０ｍＬ的二轮或三轮摩

托车。

本系列轮胎适用于轮辋名义直径８至１０的对开式ＤＴ轮辋、深（槽）式ＤＣ轮辋、轮辋名义直径１２

至２２的斜底（直边）式轮辋、圆柱型 ＷＭ轮辋。

５　规格标志及其附加标志表示方法

５．１　代号表示系列摩托车轮胎

示例：

１
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