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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０４０４８９：１９９４《磁性材料　第８部分：单项材料规范　第９节：烧结软磁材

料的标准规范》。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电工合金标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２８）归口。

本标准起草单位：桂林电器科学研究所、中国计量科学研究院。

本标准主要起草人：谢永忠、林安利、贺建、陈京生、詹亚萍、崔得锋。
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烧结软磁材料技术条件

１　范围

本标准规定了烧结软磁金属材料的磁性能和机械性能，这些金属材料通过粉末冶金工艺制造，用于

制作磁性元件。

本标准不适用于铸造或半成品的软磁产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３１．１—２００２　金属布氏硬度试验　第１部分：试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６５０６１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ２９００．６０　电工术语　电磁学（ＧＢ／Ｔ２９００．６０—２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００５０（１２１）：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３８５０—１９８３　致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法（ｅｑｖＩＳＯ３３６９：１９７５）

ＧＢ／Ｔ５１６３—２００６　烧结金属材料（不包括硬质合金）可渗性烧结金属材料密度、含油率和开孔率

的测定（ＩＳＯ２３７８：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９０９７．１—２００２　烧结金属材料（不包括硬质合金）表观硬度的测定　第一部分：截面硬度基

本均匀的材料（ｅｑｖＩＳＯ４４９８１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ９６３７　电工术语　磁性材料与元件（ＧＢ／Ｔ９６３７—２００１，ｅｑｖＩＥＣ６００５０（２２１）：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１３８８８　在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法（ＧＢ／Ｔ１３８８８—２００９，ＩＥＣ６０４０４７：１９８２，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９０７６　烧结金属材料规范（ＧＢ／Ｔ１９０７６—２００３，ＩＳＯ５７５５：２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０４０４６：１９８６　磁性材料　第６部分：Ｅ１，Ｅ３和Ｅ４类各向同性镍铁软磁合金磁特性的测量

方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．６０和ＧＢ／Ｔ９６３７确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

烧结密度　狊犻狀狋犲狉犲犱犱犲狀狊犻狋狔

以ｇ／ｃｍ
３ 为单位的烧结密度ρｓ等于以ｇ为单位的表示烧结构件（包括孔隙）的质量犿与以ｃｍ

３ 为

单位的表示体积犞 之比：

ρｓ＝
犿
犞

…………………………（１）

３．２

开孔率　狆狅狉狅狊犻狋狔

烧结密度为ρｓ的烧结金属的开孔率犘ｓ表示为构件总体积中孔隙含量的体积百分比：

犘ｓ＝ １－
ρｓ（ ）ρ ×１００％ …………………………（２）

　　式中：

ρ———相同成分实体材料的密度（理论密度）。
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