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脱硫烟囱防腐蚀工程质量评定规范

1 范围

本标准规定了湿法脱硫烟囱(烟道)基层处理工程、涂层类防腐蚀工程、纤维增强塑料防腐蚀工程、
泡沫砖防腐蚀工程、金属材料类防腐蚀工程、耐酸浇注料防腐蚀工程和耐蚀橡胶类防腐蚀工程施工质量

评定的基本要求。
本标准适用于湿法脱硫后烟囱(烟道)防腐蚀工程施工质量的验收及评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T983 不锈钢焊条

GB/T2054 镍及镍合金板

GB/T2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T3323 金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T3620.1 钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T3623 钛及钛合金丝

GB/T4842 氩

GB/T5117 非合金钢及细晶料钢焊条

GB/T5118 热强钢焊条

GB/T6052 工业液体二氧化碳

GB/T8547 钛-钢复合板

GB/T11345 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

GB/T15007—2017 耐蚀合金牌号

GB/T15620 镍及镍合金焊丝

GB/T30811 燃煤电厂用玻璃纤维增强塑料烟囱内筒

GB50078 烟囱工程施工及验收规范

GB50212 建筑防腐蚀工程施工规范

GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T37187—2018 脱硫烟囱用防腐蚀材料技术要求

HG/T20273 喷涂型聚脲防护材料涂装工程技术规范

JGJ/T200 喷涂聚脲防水工程技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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